
Pomiń nawigację


  
    
      
    

    
      
  
      

   
    

    
      	Strona Główna
	Artykuły


    

    
      
        
      

      
      
        
        
         
         
         
         
  



  Reklama
        
        
      

    
      
  A A A

  
  
  
  Charakterystyka i zastosowanie podstawowych spoiw budowlanych

  Podstawowymi materiałami wiążącymi w budownictwie są spoiwa mineralne (nieorganiczne). Do nich zalicza się spoiwa wapienne, cementowe, gipsowe, magnezjowe i glinę. Spoiwa mineralne dzielą się na 2 grupy:
spoiwa powietrzne, które po zarobieniu wodą mogą wiązać i twardnieć tylko na powietrzu, a na działanie wody są nieodporne nawet po stwardnieniu.
spoiwa hydrauliczne, które po wstępnym zarobieniu wodą wiążą i twardnieją zarówno na powietrzu, jak i w wodzie. Do spoiw powietrznych należą: wapno zwykle, czyli powietrzne, spoiwa gipsowe i magnezjowe oraz glina. Do spoiw hydraulicznych należą cementy i wapna hydrauliczne.
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      Kopiowanie i powielanie treści - zabronione !. Treści wyłącznie na użytek własny.
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