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  Składniki betonu

  Składnikami betonu są: cement, kruszywo i woda. Jakość betonu zależy przede wszystkim od jakości tych składników. Dlatego kruszywo, cement i woda (jeżeli nie jest pobierana z wodociągów) powinny być zbadane w laboratorium betonów i ocenione pod względem ich przydatności do betonu.
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      Kopiowanie i powielanie treści - zabronione !. Treści wyłącznie na użytek własny.
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